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圖 1 

常用於書本內頁的道林紙是一種無塗紙（左），而用於雜誌彩頁的銅版紙則是塗佈紙（右） 

  

註：圖片由作者使用生成式 AI 工具  Google, Gemini 2.5 Pro（Nano Banana） , 2025a

（https://gemini.google.com/）製作。左圖根據「生成使用道林紙作為書本內頁的圖片，使

用柔和的光線，書本置於書桌上」提示製作，右圖根據「生成使用銅版紙作為內頁的雜誌圖片，

雜誌放置於書桌上，並打上柔和的光線」提示製作。 
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圖 2 

乾強劑與濕強劑的示意圖 

 
註：圖片由作者使用生成式 AI 工具  Google, Gemini  2.5 Pro （ Nano Banana ） , 2025b

（https://gemini.google.com/）製作。根據「生成乾強劑與濕強劑使用於一般纖維的示意圖，乾強劑

與濕強劑用綠色線條表示，一般纖維以灰色或白色表示，纖維結成圓形的球狀物，圖片左側為乾強劑，

表現出透過共價鍵連結纖維分子鍊，圖片中央為一般纖維，圖片右邊為濕強劑，表現出各種方向的氫鍵

把纖維分子鏈結合在一起」提示製作。 

cellulose

D- D-glucose, C6H12O6

-D-

-D- 3

1 4 -D- -D-

 

  



- 12 - 

NTSEC Science Study Monthly DEC. 2025 No.64-6 

圖 3 

D-葡萄糖結構、α-D-葡萄糖、β-D-葡萄糖的示意圖 
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圖 4 

纖維素排列與氫鍵的示意圖 
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圖 5 

木質素生質能發電 

 
註：圖由中華紙漿提供。 
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圖 6 

高雄舊鐵橋溼地（左）與花蓮實驗濕地（右） 

  
註：照片由中華紙漿提供。 
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https://www.chp.com.tw/files/report_files/1761810743611.pdf
https://www.forest.gov.tw/0002393
https://www.rexresearch1.com/PapermakingLibrary/PulpPaperChemistryTechnology2.pdf
https://www.rexresearch1.com/PapermakingLibrary/PulpPaperChemistryTechnology2.pdf
https://gemini.google.com/
https://gemini.google.com/

